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总体设计

路线

路基路面

桥梁、涵洞

路线交叉

交通工程及沿线设施

环境保护与景观设计

其他工程

筑路材料



料场 储量 覆盖层 运距 便道 便桥

编号 （立方米） 厚度(m) （KM） （KM） (M/座)

石灰岩碎石 N1 河北省涞水县 石灰岩厂 大型加工厂 50万 10.0 掘进爆破 汽车 80 路面中、底面层

玄武岩碎石 N3 河北省蔚县 玄武岩厂 大型加工厂 50万 掘进爆破 汽车 200 路面表面层

粉煤灰 N5 石景山 高井电厂 火力发电厂 9万 2.0 电厂废料 汽车 85

矿粉 N6 房山 房山水泥厂 大型加工厂 10万 5.0 掘进爆破 汽车 125

石灰 N10 河北省涞水县 石灰厂 3万 5.0 汽车 80

水泥 N12 怀柔 昌平水泥厂 3万 汽车 55

水泥 N13 房山 房山水泥厂 3万 汽车 125

编制：                                                  复核：                                                  审核：

沿线筑路材料料场表
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材料名称 位置 料场名称 材料及料场 开采方式 运输方式 备注



最佳 天然 液限 弹性

含水量 含水量 含水量 模量

(%) (%) （g/cm3) (%) （%） （%） (Mpa) （%） （PSV）

辉绿岩碎石 1 2.95 10.9 12.80 51

玄武岩碎石 2 2.812 12.8 12.70 46

石灰岩碎石 3 2.52 16 20.80

矿粉 4 2.788 16 20.80

石屑 5 2.52 16 20.80

中砂 6 2.68

砂砾 7 5.4 13.8 17.7

材料试验资料表
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材料名称 试样编号
视密度

塑性指数
压碎值 磨耗率 CBR 磨光值

备注



通过以下筛孔(mm)重量百分率(%)

备  注

% %

% % (g/cm3) % % % % % % % % % % % % %

1 5-15MM碎石 12.8 12.70 2.812 99.3 83.3 39.4 5.0 0.0 玄武岩

2 3-10MM碎石 12.8 12.70 2.812  100.0 97.1 25.6 1.8 0.0 玄武岩

3 10-30MM碎石 18.2 16.00 2.834 87.5 35.4 2.1 0.3 0.1 0.0 石灰岩

4 10-25MM碎石 18.2 16.00 2.834 100.0 89.8 22.5 6.1 1.9 0.3 0.0 石灰岩

5 10-20MM碎石 18.2 16.00 2.834 100.0 99.2 92.0 68.4 37.7 7.4 0.1 0.0 石灰岩

6 矿粉 2.736 100.0 98.0 97.0 91.0 77.8

7 砂 2.593 100.0 99.3 90.7 75.7 53.2 21.9 8.6 3.2 0.8

8 石屑 18.2 16.00 2.834 100.0 99.9 41.3 11.6 6.6 3.7 3.1 2.6 2.0

9 石灰 83.2 1.86 一级

10 石灰 57.56 14.36 三级
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材料试验资料表

颗  粒  组  成 石 灰 活 性

实
验
编
号

试 样 名 称

压
 
碎
 
值

磨
 
耗
 
率

视
 
密
 
度 31.50 26.50 19.00 16.00 13.20 9.50 4.75 2.36 1.18 0.60 0.30 0.15 0.075

CaO MgO 等
 
 
级



实验

编号 结构层 混合料比例 最大 最佳 试件成型后 浸水后 抗压强度

名称 （重量比） 干密度 含水量 湿容重 含水量 干容重 湿容重 含水量 干容重 龄期 强度 变异系数 备  注

(g/cm3) % (g/cm3) % (g/cm3) (g/cm3) % (g/cm3) 天 Mpa %

1 水泥稳定碎石 3：97 2.41 5.20 2.45 5.2 2.33 2.49 6.0 2.35 7.0 2.3

2 水泥稳定碎石 3：97 2.41 5.20 2.44 5.2 2.32 2.47 6.0 2.33 7.0 2.3

3 水泥稳定碎石 3：97 2.41 5.20 2.47 5.2 2.34 2.50 6.0 2.36 7.0 2.4

4 水泥稳定碎石 4：96 2.39 5.60 2.44 5.60 2.31 2.49 7.20 2.32 7.0 3.80

5 水泥稳定碎石 4：96 2.39 5.60 2.44 5.60 2.31 2.49 7.20 2.32 7.0 4.20

6 水泥稳定碎石 4：96 2.39 5.60 2.42 5.60 2.30 2.47 7.20 2.30 7.0 3.90

7 水泥稳定碎石 5：95 2.37 5.40 2.41 5.40 2.29 2.44 6.20 2.30 7.0 6.90 6.17

8 水泥稳定碎石 5：95 2.37 5.40 2.41 5.40 2.29 2.44 6.20 2.30 7.0 6.50 6.17

9 水泥稳定碎石 5：95 2.37 5.40 2.42 5.40 2.29 2.45 6.20 2.30 7.0 6.70 6.17

10 水泥稳定碎石 5：95 2.37 5.40 2.42 5.40 2.29 2.45 6.20 2.30 7.0 6.00 6.17

11 水泥稳定碎石 5：95 2.37 5.40 2.41 5.40 2.29 2.44 6.20 2.30 7.0 6.60 6.17

12 水泥稳定碎石 5：95 2.37 5.40 2.41 5.40 2.29 2.44 6.20 2.30 7.0 6.20 6.17

材料试验资料表

重型击实 抗压强度
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沥

青 备        注

用

量

KN 1/100cm % % g/cm3 % mm f0 次/mm

1 AC-13C(石灰岩) 8.57 3.18 5.60 64.90 2.39 4.50 0.34

2 AC-13C(石灰岩) 9.12 3.41 4.40 72.30 2.40 5.00

3 AC-13C(石灰岩) 8.84 3.64 4.20 74.60 2.39 5.50

4 AC-16C(石灰岩) 9.09 3.34 5.95 61.50 2.41 4.00 0.34

5 AC-16C(石灰岩) 9.42 3.65 4.96 68.40 2.42 4.50 0.33

6 AC-16C(石灰岩) 9.06 3.80 4.06 74.60 2.42 5.00 0.34

7 AC-20C(石灰岩) 8.39 3.23 4.54 69.20 2.44 4.40

8 AC-20C(石灰岩) 8.93 3.40 3.81 74.20 2.45 4.70

9 AC-20C(石灰岩) 8.50 3.66 3.52 76.70 2.44 5.00

10 AC-25C(石灰岩) 11.10 2.90 3.80 75.70 2.44 4.00 8530

11 AC-25C(石灰岩) 8.83 3.88 3.90 73.60 2.45 4.50

12 AC-25C(石灰岩) 8.74 3.91 3.30 78.50 2.45 5.00

材料试验资料表
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马      歇     尔     实     验

试
验
编
号

混合料级配类型
稳
定
度

流
 
值

空
隙
率

饱
和
度

密
 
度

构
造
深
度

摩
擦
系
数

动
稳
定
度
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